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LAUDO TECNICO N*343/2013-1 folha 172

Requisitante: Sccretaria Municipal de Educagéo
Departamento Administrativo — Prefeitura de Goiania
Rua 266 com 236. Qd. 69. 1.1.3-E n® 794
Goiania - RS

Deseri¢iio da amostra: um pedaco de tecido tipo lona, azul. dublada com
tecido. bege. Referenciados. pelo requisitante. como “Lona jd unida a

Sarja”. Recebimento n® 343/2013. de 19/08/13. (O;LJ
Amostragem: de responsabilidade do requisitante.

Climatizagdo: conforme ABNT NBR 10455:2006 - faixa de tolerancia B. equivalente a ABNT
NBR ISO 139:2008. Periodo. minimo. de 24 horas a 23°C e 50% de umidade relativa do ar.

Ensaio(s) realizado(s): em 20/08/2013.a (23 £ 2)°C ¢ (50 £ 5)% de U.R.

Incerteza de medi¢fio: a incerteza expandida de medicgdo relatada ¢ declarada como a incerteza
padrio de medi¢iio multiplicada pelo fator de abrangéncia & que. para uma distribui¢do normal com
vy graus de liberdade efetivos (ambos indicados individualmente). corresponde uma probabilidade
de abrangéneia de  aproximadamente 95 %. A-incerteza padrdo de medigdo foi determinada de
acordo com a publicaciio EA-4/02.

MASSA POR UNIDADE DE AREA (GRAMATURA)
ISO 3801 - Método 5: 1977

Desvio da Norma: a pedido do requisitante o ensaio foi realizado no material dublado (l.ona +
sarja). '

CORPO DE PROVA 01 02 03 04 05 RESULTADO
N° (MEDIA)
GRAMATURA 562 542 559 594 590 570
(g/m~)

Incerteza de medi¢ao (k = 2.00 para  vey = 100 graus de liberdade) : +2 g/nr

Os parcceres e interpretagoes dos resultados expressos abaixo ndo fuzem puarte do escopo de acreditagio
deste laboratorio.

Os resultados conlidos no presente laudo técnico se aplicam somente & amostra ensajada. ’@
A reproducio deste documento s0 podera ser feita integralmente, sem nenhuma alleragao . 1
AL

" Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676
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LAUDO TECNICO N°343/2013-1 L folha 2/2

Orientacdio: conforme Oficio 1095/2013 da Secretaria Municipal de Educagdio — Departamento
Administrativo — Divisdo de Compras ¢ Contratacio de Servicos da Prefeitura de Goiania.
Referente ao Pregao 22/2013 a Lona jid unida a sarja deve apresentar uma gramatura maior ou igual
a 500g/m”

A reprodugiio deste documento poderd ser efetuada somente com u apmmg:m escrita deste Laboratorio. Nio nos

responsabilizamas por qualquer copia emitida por clientes ou por terceiros, seju qual for « sua naturezu (eletrénica,
xerogrifica, ete.) e tambdm nio autorizamos sua reprodugiao parcial,

Novo Hamburgo, 21 de agosto de 2013.

Tokacs, Srete CUASEILHALN
Tatiana Ferle Cristina Beroth
Técnica de laboratorio Analista de Servigos
CRO A" chii\(l 03412286 Téenicos ¢ ']‘ecng{(]gicus
CRO  Regifio 03402914
A Cgcre ¢ signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC ({International Laboratory Acccreditation
Cooperation), EA (European Co-operation for Accreditation) e IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Os resuftados contidos no presente laudo técnico se aplicam somente a amosira ensaiada,
A reproducio deste documento s podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao

" Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676
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LAUDO TECNICO N° 343/2013-3 Solha 1/1

Requisitante: Sccretaria Municipal de Educagio
Departamento Administrativo — Prefeitura de Goiania
Rua 266 com 236. Qd. 69. Lt.3-E n® 794
Goiania - RS '

Descri¢ido da amestra: um pedaco de tecido laminado sintético. com a

camada plastica cinza ¢ substrato de ndo tecido branco. Referenciados. pelo requisitante, como
“Laminado Sintético” 343/2013, de 19/08/13. (0 .;?)

Amostragem: de responsabilidade do requisitante.

Climatizag¢do: conforme ABNT NBR 10455:2006 - faixa de tolerfncia B. equivalente a ABNT
NBR [SO 139:2008. Periodo. minimo. de 24 horas a 23°C ¢ 50% de umidade relativa do ar.

Ensaio(s) realizado(s): em 20/08/2013.a (23 £2)°Ce (50 £ 5)% de U.R.

Incerteza de medicdo: a incerteza expandida de medigfio relatada ¢ declarada como a incerteza
padrio de mediciio multiplicada pelo fator de abrangéncia k que, para uma distribui¢do normal com
v, graus de liberdade efetivos (ambos indicados individualmente). corresponde uma probabilidade
de abrangéncia de aproximadamente 95 %. A incerteza padrdo de medi¢ao foi determinada de
acordo com a publica¢ao EA-4/02.

DETERMINACAO DA MASSA POR UNIDADE DE AREA (GRAMATURA)
ABNT NBR 14554:2008

CORPO DE PROVA 01 02 03 04 05 RESULTADO
N° (MEDIA)
GRAMATURA 807 811 811 789 818 807
(g/m”)

Incerteza de medi¢do (k = 2.00 para vy > 100 graus de liberdade) : + 3 am”

Orientac¢ao: conforme Oficio 1095/2013 da Secretaria Municipal de Educacido — Departamento

Administrativo — Divisio de Compras ¢ Contrata¢do de Servigos da Prefeitura de Goidnia.

Referente ao Pregdo 22/2013 o laminado sintético deve apresentar uma gramatura maior ou igual a
2l )

750g/m”

A reprodugio deste documento poderd ser efetuada somente com a aprovag¢do escrita deste Laboratdrio. Ndo nos

responsabilizamos por qualquer cépia emitida por clientes ou por terceiros, seja gqual for a sua nutureza (eletrénica,
xerogrifica, ete.) e tumbdm ndo awtorizamos sua reproducdo parcial,

Novo Hamburgo. 21 de agosto de 2013.

T a oo S de UL HNA
Tatiana Ferle Cristina Beroth
Téenica de laboratdrio Analista de Servigos
CRQ 3" Repido 03402286 Téenicos e Tecnoldgicos

CRO 3 Regrdo 05402914

Os resuitados contidos no presente faudo técnico se aplicam somente & amosira ensaiada.
A reprodugio deste documento s6 podera ser feita inlegralmente, sem nenhuma alteragéo

" Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676
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LAUDO TECNICO N°343/2013-2 Solha 1/2

Requisitante: Sccretaria Municipal de Educacédo
Departamento Administrativo — Prefeitura de Goiania
Rua 266 com 236. Qd. 69. Lt.3-E n° 794
Goiania-RS  ~

Descrigio da amostra: um pedago de tecido laminado sintético. com a

camada pldstica. cinza e substrato de ndo tecido, branco. Referenciados. pelo requisitante, como
“Laminado Sintético” 343/2013, de 19/08/13.

Amostragem: de responsabilidade do requisitante.

Climatizaciio: conforme ABNT NBR 10455:2006 - faixa de tolerincia B. equivalente a ABNT
NBR I1SO 139:2008. Periodo. minimo, de 24 horas a 23°C ¢ 50% de umidade relativa do ar.

Ensaio(s) realizado(s): em 20/08/2013. a (23 £ 2)°C ¢ (50 + 5)% de U.R.

Incerteza de medicfio: a incerteza expandida de medigdo relatada € declarada como a incerteza
padrio de medicio multiplicada pelo fator de abrangéncia & que, para uma distribui¢do normal com
v graus de liberdade efetivos (ambos indicados individualmente). corresponde uma probabilidade
de abrangéncia de aproximadamentc 95 %. A incerteza padrio de medi¢do foi determinada de
acordo com a publica¢io EA-4/02. '

DETERMINACAO DA ESPESSURA {[ 05)
ABNT NBR 14099:2008

CDP N°~ : ESPESSURA (mm)
1.48
01 1.45
1.46
1,54
02 1,50
1.53
1.47
03 1,47
1,50
1.45
04 1.43
1.44
1,50
05 1.55
1,53
RESULTADO (MEDIA) 1,49

A reproducéo deste documento s6 poderd ser feita integralmente, sem nenhumna alteragéo

LA,
Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3584.3355 Fax: (§1) 3594-4676

Os resultados contidos no presente laudo técnico se aplicam somente & amoslra ensaiada. \j ’/%
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Centro Tecnofdgico do Calpude SENAT

LAUDO TECNICO N°343/2013-2 Jolha 272

Incerteza de medicdo th = 2,00 pura vy > 100 graus de liberdade): + 0,02 mm

Orientacdo: conforme Oficio 1095/2013 da Secretaria Municipal de Educa¢dio - Departamento
Administrativo — Divisdo de Compras e Contratacdo de Servicos da Prefeitura de Goiania.
Referente ao Pregdo 22/2013 o laminado sintético deve apresentar uma espessura maior ou igual a
[.3 mm.

A reproducdo deste documento poderd ser efefuada somente com a aprovagdo escrite deste Laboratorio. Nio nos
responsabilizamos por gualquer copia emitida por clienres on por terceiros, seja gual for ¢ sua nutureza (elefronica,
xerogrifica, ete.) e também nio autorizainos suaa reprodugio parcial.

— s o5 Novo Hamburgo, 21 de agosto de 2013.
| clcore e AL
Tatiana Ferle Cristina Beroth
Técenica de laboratorio Analista de Servigos
CRQ 37 Regido 03402286 Técnicos ¢ Tecnoldgicos

CRO 3 Regiiio 05402914

Os resultados contidos no presente laudo técnico se aplicam somente & amostra ensaiada.
A reprodugéo deste documento so podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteracéo

Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: {51) 3594-4676
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Laboratorio de Controle da Qualidade
Rede Brasileira de Laboratdrios de Ensaio
Rede Melroldgica do RS

RETARZ,

Centro Tecnologico do Calgado SENAT

LAUDO TECNICO N° 343/2013-4 folha 1/1

Requisitante: Secretaria Municipal de Educagio
Departamento Administrativo — Prefeitura de Goiania
Rua 266 com 236, Qd. 69, Lt.3-E n® 794
Goiania - RS

Descricao da amostra: um pedaco de couraga termopldstica branca com
ndo-tecido em uma das faces. Referenciado, pelo requisitante, como “Resina
Termopldstica” Recebimento n°® 343/2013, de 19/08/13. / oL {)

Amostragem: de responsabilidade do requisitante.

Climatizacio: conforme ABNT NBR 10455:2006, faixa de tolerdncia “B”. Periodo, minimo, de 24
horas a 23°C e 50% de umidade relativa do ar.

Ensaio(s) realizado(s): em 06/09/13, a (23 £2)°Ce (50 £ 5)% de U.R.;

DETERMINACAO DA ESPESSURA
ABNT NBR 14184:2012

Incerteza de medicio: cada incerteza expandida de medigdo relatada € declarada como a incerteza
padrdo de medicdo multiplicada por um fator de abrangéncia k que para uma distribui¢do normal com
Vo graus de liberdade efetivos (ambos indicados individualmente), corresponde uma probabilidade de
abrangéncia de aproximadamente 95 %. Cada incerteza padriio de medicdo foi determinada de acordo
com a publicacio EA-4/02.

01 02 03 04 05
044 | 045 | 043 | 045 | 0,45
RESULTADO (MEDIANA) 0,45

CORPO-DE-PROVA N°

Incerteza de medigdo (k = 2,00 para V. > 100 graus de liberdade): + 0,01mm

Orientacdo: conforme Oficio 1095/2013 da Secretaria Municipal de Educacio — Departamento
Administrativo — Divisdo de Compras e Contratacio de Servigos da Prefeitura de Goiania, Referente
ao Pregdo 22/2013 a resina termopldstica deve apresentar uma espessura maior ou igual a 0,40 mm

A reprodugio deste documento poderd ser efetuada somente com a aprovacdo escrita deste Laboratdrio. Nio nos
responsabilizamos por qualquer copia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for a sua natureza (eletronica,
xerogrdfica, etc.) e também ndo autorizamos nem nos responsabilizamos por sua reprodugdo parcial.

Novo Hamburgo, 06 de setembro de 2013.

—Takam Sek OO T

Tatiana Ferle Cristina Beroth
Técnica em Laboratorio Técnica de Desenvolvimento
CRQ 5* Regido 05402286 CRQ 5° Regido 05402914

Os resultados contidos no presente laudo técnico se aplicam somente & amostra ensaiada.
A reprodugdo deste documento so podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao
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Ceniro Tecnoligico do Culeado SENAT

LAUDO TECNICO N°343/2013-5 Solha 1/f

Requisitante: Secretaria Municipal de Educagio
Departamento Administrativo - Prefeitura de Goiania
Rua 266 com 236, Qd. 69, Lt.3-I: n° 794
Goiania - RS

Descri¢@o da amostra: um pedago de ndo-tecido preto. Referenciado, pelo

requisitante. como “Reforco do Cabedal” 343/2013. de 19/08/13. /() 5)
Amostragem: de responsabilidade do requisitante.

Climatiza¢dio: conforme ABNT NBR 10455:2006 - faixa de tolerdncia B, cquivalente a ABNT
NBR ISO 139:2008. Periodo. minimo, de 24 horas a 23°C e 50% de wmidade relativa do ar.

Ensaio(s) realizado(s): em 20/08/2013, a (23 £ 2)°C e (50 £ 5)% de U.R.

Incerteza de mediciio: a incerteza expandida de medicio relatada € declarada como a incerteza
padrdio de medi¢ao multiplicada pelo fator de abrangéneia & que, para uma distribuigiio normal com
v graus de liberdade efetivos (ambos indicados individualmente), corresponde uma probabilidade
de abrangéncia de aproximadamente 95 %. A incerteza padrdo de medigiio foi determinada de
acordo com a publicacdo EA-4/02.

DETERMINACAO DA MASSA POR UNIDADE DE AREA
ABNT NBR 12984:2009
Desvios da norma: foram utilizados corpos-de-prova com dimensdes de (100 x 100) mm.

CORPO DE PROVA 01 02 03 04 05 RESULTADO
Ne (MEDIA)
GRAMATURA 78 76 70 69 74 73
(g/m”)

Incerteza de medigao (k = 2,00 para vy > 100 graus de liberdade) : + 1 anr

Orientacdo: conforme Oficio 1095/2013 da Secretaria Municipal de Lducagdo — Departamento
Administrativo — Divisdo de Compras ¢ Contratagdo de Servigos da Prefeitura de Goidnia,
Referente ao Pregdo 22/2013 o refor¢o do cabedal deve apresentar uma gramatura maior ou igual a
60g/m’

A reprodugio deste documento poderd ser efetuadua somente com a aprevacdo escrita deste Laboratério. Nio nos
responsabilizamos por qualquer cépia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for a sua naturezq (eletronica,
xerogrifica, efc.} e tumbént nie autorizamos sua reprodugiio parcial.

Novo Hamburgo. 21 de agosto de 2013.

et Ltse i o 0l kD
[ toca ek QRTINS
Tatiana Ferle Cristina Beroth
Técenica de laboratdrio : Analista de Servicos
CROQ 3¢ Regido 03402280 Téenicos e Tecnologicos

CROQ 3" Regido 05402914

Os resultados contidos no presente laudo técnico se aplicam somente 4 amostra ensalada.
A reproducdo deste documento s6 poderd ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao

Av. Pedro Adams Fitho, 6338 CEP: 83310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51} 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676
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LAUDO TECNICO N* 343/2013-6 Solla 172

Requisitante: Secretaria Municipal de Educagiio
Departamento Administrativo — Prefeitura de Goiania
Rua 266 com 236, Qd. 69, Lt.3-E n® 794
Goiania - RS

Descri¢do da amostra: um pedago de espuma dublada . nas duas faces com
tecido tipo malha azul. Referenciado. pelo requisitante. como “Nylon Smuash

e Forro Colariniio e Lingueta” Recebimento n® 343/2013. de 19/08/13. /05—5- 2 (9})
Amostragem: dc responsabilidade do requisitante.

Climatizacde: conforme ABNT NBR 10455:2006 - faixa de tolerdncia B, equivalente a ABNT
NBR ISO 139:2008. Periodo. minimo. de 24 horas a 23°C ¢ 50% de umidade relativa do ar.

Ensaioe(s) realizado(s): em 20/08/2013, a (23 £2)°C e (50 + 5)% dc U.R.

Incerteza de mediciio: a incerteza expandida de medic¢io relatada ¢ declarada como a incerteza
padrao de medi¢do multiplicada pelo fator de abrangéncia k que. para uma distribui¢do normal com
17 graus de liberdade efetivos (ambos indicados individualmente). corresponde uma probabilidade
de abrangéncia de aproximadamente 95 %. A-incerteza padrio de medigéio foi determinada de
acordo com a publica¢do EA-4/02.

MASSA POR UNIDADE DE AREA (GRAMATURA) /’ (73 } / (,’)-?)
ISO 3801 - Método 5: 1977 |

Desvio da Norma: a pedido do requisitante o ensaio foi realizado no material dublado

CORPO DE PROVA 01 02 03 04 03 RESULTADO
N° (MEDIA)
GRAMATURA 163 170 172 168 164 167
(g/m”)

P

Incerteza de medigéo (k = 2.00 para vey > 100 graus de liberdade) : + 2 g/m

Os pureceres ¢ interpretagées dos resultados expressos abaixe ndo fuzem parte do escopo de acreditagdo
deste laboratdrio.

&

Os resuftados contidos no presente laudo técnico se aplicam somenle & amostra ensaiada. \ng,
/ A

A reprodugéo deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma afteragao

Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676
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LAUDO TECNICO N° 343/2013-6 folha 2/2

Orientagdo: conforme Oficio 1095/2013 da Secretaria Municipal de Educac¢io — Departamento
Administrativo — Divisdo de Compras e Contratacdo de Servigos da Prefeitura de Goidnia.
Referente ao Pregdo 22/2013 o Nylon Smash deve apresentar uma gramatura maior ou igual a
l’lﬂg)’m2 ¢ o forro colarinho e lingiicta deve apresentar uma gramatura maior ou igual a 90g/m”.

A reprodugdo deste decumento poderd ser efetuadu somente com a aprovagdo escrifa deste Laboratirio. Ndo nos
i responsabilizamos por qualquer cdpia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for a sua natureza (eletrénica,
xerogrifica, ete.) e também ndo autorizamos sua reprodugao parcial,

Novo Hamburgo, 21 de agosto de 2013.

“Takak G le CRUAALOZAAR

Tatiana Ferle Cristina Beroth
Téenica de laboratorio Analista de Servigos
CRO 5 Regiao 03402286 Tdéenicos ¢ Tecnologicos

CREO 5 Regido 03402914

A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (international Laboratory Acccreditation
Cooperation), EA (European Co-operation for Accreditation) e IAAC (Interamerican Accreditation Cooperaticn).

Qs resultados contidos no presente laudo técnico se aplicam somente a amoslra ensaiada.
A reprodugdo deste documento s6 podera ser feita integralmente. sem nenhuma alteragédo

Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676
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LAUDO TECNICO N° 343/2013-7 folha 1/1

/ ®) -
Laboratério de Controle da fdadé

Requisitante: Secretaria Municipal de Educagio
Departamento Administrativo — Prefeitura de Goiania
Rua 266 com 236, Qd. 69, Lt.3-E n°® 794
Goiania - RS -

Descri¢iio da amostra: palmilhas internas de material expandido a base de

EVA. branco. dublado com tecido tipo malha. branco. Referenciadas, pelo requisitante, como
“Placa de EVA” 343/2013. de 19/08/13. @j}

Amostragem: de responsabilidade do requisitante.

Climatizacio: conforme ABNT NBR 10455:2006 - faixa de tolerdncia B. .equivaienic a 1SO
18454:2001/EN 12222:1997. Periodo. minimo. de 24 horas a 23°C ¢ 50% de umidade relativa do
ar.

Ensaio(s) realizado(s): em 20/08/2013, a (23 £2)°C ¢ (50 £ 5)% de U.R.

Incerteza de medic¢do: a incerteza expandida de medigfo relatada € declarada como a incerteza
padrdo de medi¢do multiplicada pelo fator de abrangéncia k que. para uma distribuicio normal com
v graus de liberdade efetivos (ambos indicados individualmente), corresponde uma probabilidade
de abrangéncia d¢ aproximadamente 95 %. A incerteza padrdo de medicdo foi determinada de
acordo com a publicacdo EA-4/02.

SOLAS, SOLADOS E MATERIAIS AFINS DFTFRMINACAO DAS MEDIDAS LINEARES
ABNT NBR 14098:2009 :
Procedimento: A medida foi !‘e'ﬂl?dd'l somenie no EVA.

CORPO-DE-PROVA 01 02 03 0 - 05
ESPESSURA (mm) 403 3.98 3.69 3.95 3.96
Média (mm) 3,92

Orientagfio: conforme Oficio 1095/2013 da Secrctaria Municipal de Educagdo — Departamento
Administrativo — Divisdo de Compras ¢ Contrata¢io de Servigos da Prefeitura de Goidnia.
Referente ao Pregdo 22/2013 a placa de EVA deve apresentar uma espessura maior ou igual a 3.8
mm

A reprodugio deste documento poderd ser efetnada somente com u aprovagio escrita deste Laboratorio. Ndo nos
responsabilizamos por qualquer cdpia emitida por clientes on por lerceiros, seja qual for ¢ sua natureza (eletrénica,
xerogrdfica, ete.) e também ndo antorizamos sua reproducido parcial,

Novo Hamburgo. 21 de agosto de 2013.

e -
Takano, Tefe QSN
Tutiana Ferle Cristina Beroth
Téenica de laboratorio Analista de Servicos
CROQ 5" Regido D3402280 : Técnicos e Tecnoldgicos

CROQ 3" Regilo 03412914

Os resultados contidos no presente faudo técnico se aplicam somente a8 amostra ensaiada.
A reproducdo deste documento s6 podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragéo

Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676
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Laboratério de Conirole da Qualidade
Rede Brasileira de Laboratérios de Ensaio
Rede Metrologica do RS

Cemtro Tecaoldgico do Calgudo SENAT

LAUDO TECNICO N° 343/2013-10 folha 1/1

Requisitante: Secrctaria Municipal de Educagéo
Departamento Administrativo — Prefeitura de Goiania
Rua 266 com 236, Qd. 69, Lt.3-E n® 794
Goiania - RS

Descricio da amostra: placas de material a base de borracha termoplastica,
branca. Referenciadas, pelo requisitante, como “Borracha termoplistica

(Solado ¢ Entressola)” 343/2013. de 19/08/13.
Amostragem: de responsabilidade do requisitante.

Climatizagdo: conforme ABNT NBR 10455:2006 - faixa de tolerancia B. Periodo, minimo, de 24
horas a 23°C e 50% de umidade relativa do ar.

Ensaio(s) realizado(s): em 20/08/13, a (23 £ 2)°C ¢ (50 £ 5)% de U.R.;

DUREZA

ABNT NBR 14454:2007

Incerteza de mediciio: a incerteza expandida de medigdio relatada ¢ declarada como a incerteza padrio de
medicio multiplicada pelo fator de abrangéncia & =2,00 que para uma distribuigio normal com vy, > 100
graus de liberdade efetivos corresponde uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95 %. A

incerteza padrio de medigiio foi determinada de acordo com a publicagio EA-4/02. ( O@)
MEDICOES | o1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | RESULTADO | AMPLITUDE
N® (MEDIANA)
DUREZA : 2 -
SHavE.A 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 60 2
Incerteza de medi¢do: + 1 Shore 4

Formato do corpo-de-prova: aproximadamente (5 x 15) em
Superficie testada: ( x ) com pelicula ( ) sem pelicula

Orientacdo: conforme Oficio 1095/2013 da Secretaria Municipal de Educagio — Departamento
Administrativo — Divisdo dc Compras ¢ Contratagdo de Servigos da Prefeitura de Goiania.
Referente ao Pregdo 22/2013 a a Borracha termoplastica deve apresentar uma dureza menor ou igual
a 65

A reprodugiiv deste docwmento poderd ser efetuada somente com a aprovugio escrita deste Laboratorip. Nido nos
responsabilizamos por qualquer cdpia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for a sua natureza (eletrénica, xerogrdficd,
ele.) e niio adorizamos a sua réproducio parcial.

_ " Novo Hamburgo, 21 de agosto de 2013.
T kevo. Qe le QAL 3

Tatiana Ferle Cristina Beroth
Técnica de laboratorio Analista de Servigos
CRL) 3" Regifiv 03402280 Técnicos e Tecnologicos

CRO 5' Regido 03402914

Os resultados conlidos no presente laudo técnico se aplicam somente & amostra ensaiada.
A reproducdo deste documento so podera ser feita integralmente. sem nenhuma alteracéo

Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 83310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676
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CENTRO TECNOLOGICO
DO CALCADO SENAI
Laboratério de Controle da Qualidade

Rede Brasileira de Laboratérios de Ensaio
Rede Metrolgica do RS

| cRL coas

LAUDO TECNICO N° 343/2013-8 ' Solha 172

Requisitante: Secretaria Municipal de Educacdo
Departamento Administrativo -- Prefeitura de Goiania
Rua 266 com 236, Qd. 69, Lt.3-E n® 794
Goiania - RS

Descri¢do da amostra: placas de material a base de borracha termopldstica,

branca. Referenciadas, pelo requisitante, como “Borracha termoplastica (Solado e Entressola)”.
Recebimento n® 343/2013. de 19/08/13.

Amostragem: de responsabilidade do requisitante.

Climatizag¢io: conforme ABNT NBR 10455:2006 - faixa de tolerancia B. Periodo. minimo. de 24
horas a 23°C e 50% de¢ umidade relativa do ar.

Ensaio(s) realizado(s): em 20/08/13. a (23 £ 2)°C e (50 £ 5)% de U.R.:

Incerteza de medic¢do: a incerteza expandida de medigio relatada € declarada como a incerteza padrao de
mediciio multiplicada pclo fator de abrangéneia & que. para uma distribui¢do normal com v, graus de
liberdade cfetivos (ambos indicados individualmente), corresponde uma probabilidade de abrangéncia de
aproximadamente 95 %. A incerteza padrio de medigo foi determinada de acordo com a publicagio LEA-
4/02. :

DETERMINACAO DA RESISTENCIA AQ DESGASTE POR PERDA DE VOLUME
ABNT NBR 15190:2005

indice da lixa: 208.6 mg /.J @)

RESULTADO | DESVIO
CORPO-DE-PROVAN’| 01 | 02 | 0 oF S (MEDIA) | PADRAO

ABRASAO (mm’) 241 | 238 | 233 | 230 | 222 | 233 233 7

e

LS )

Incerteza de medi¢do (k = 2.00 para vy > 100 graus de liberdade) : + 1 mni’

Os resultados contidos no presente laudo técnico se aplicam somente a amostra ensaiada. /{j
A reprodugdo deste documento s6 podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragdo 7 1¢. £

Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676
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LAUDO TECNICO N° 343/2013-8 | folha 2/2

Os pareceres ¢ interpretacées dos resultados expressos ubaixo ndo fazem parte do escopo de acreditagio
deste laboratorio.

Orientaciio: conforme Oficio 1095/2013 da Secretaria Municipal de Educagiio - Departamento
Administrativo — Divisio de Compras e Contratagdo de Servigos da Prefeitura de Goiania,
Referente ao Pregio 22/2013 a Borracha termoplastica deve apresentar um resultado (desgaste por
abrasiio) maximo de 280 mm®.

A reprodugio deste documento poderd ser efetunde somente com u aprovagiio escritu deste Laboratorio. Ndo nos
responsabilizamos por quadquer cdpia emitida por clicntes ou por terceiros, seju qual for a sua natureza (eletrnica, xerogrdfica.
efe.) e nito antorizamos a sua reproducdo parcial,

Novo Hamburgo. 21 de agosto de 2015.

.e,.—-—f; [,C N
1 Glpea, SN

Tatiana Ferle Cristina Beroth
Técnica de laboratorio Analista de Servigos
CRQ 5 Regido 05402286 Técenicos ¢ Tecnologicos

CRO S Regido 05402914

A Cgcre ¢ signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory Acccreditation
Cooperation), EA (European Co-operation for Accreditation) & IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Os resultados contidos no presente laudo técnico se aplicam somente & amostra ensaiada.
A reprodugio deste documento s6 podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragdo

" Av. Pedro Adams Filho, 6338 CEP: 93310-003 Novo Hamburgo-RS Fone: (51) 3594.3355 Fax: (51) 3594-4676



® == @ PREFEITURA Secretaria Municipal de Educacgao

RA- > DE GOIANIA Departamento Administrativo

Fore (i Divisao de Compras e Contratacdo de Servicos

---------------

El
PROCESSO: 52683645 de 25/04/2013 w‘\o‘\“ H O
NOME: Secretaria Municipal de Educacéao 52? Adm[i)rizt?e;two 5
<

. =
ASSUNTO: Proposta % Fis, 555“?’7%9

o)
S G
SDESPACHO / DVCCS
N°. 849/ 2013

Versam os autos sobre a aquisicdo de ténis escolares para atender os alunos

matriculados na Rede Municipal de Educacdo de Goiania. Considerando o disposto no

item 8, subitem 8.6 do edital do Pregdo Presencial 022/2013, foram encaminhadas
amostras ao SENAI / Rio Grande do Sul, para analise e emissdo de laudos técnicos.

O resultado das analises laboratoriais foram apresentadas a esta secretaria,
sendo consideradas comp'at"iveis com a descricao do objeto constante no Anexo | — Termo
de Referéncia do Edital, conforme os laudos juntados as fls. 429 a 441.

Diante disso, encaminhem-se os autos a Divisao de Expediente para que, em
atendimento ao Despacho n°. 107/2013 DVPPE (fls.422 e 423), os procedimentos
realizados sejam validados pela autoridade superior desta secretaria. Apos retornem-se

os autos a Secretaria Municipal de Administracéo para as devidas providéncias.

Goiania, 09 de setembro de 2013.

Elice Xavier Moreira . Valfran-de Sousa Ribeiro
Divisdo de Compras Departamento Administrativo

Rua 226 com 236, Qd.69, Lt.3-E n9794 - Setor Leste Universitario. CEP:74.610-130 - Goiénia—G{’

www.goiania.go.gov.br



PREFEITURA Secretaria Municipal de Educacao
DE GOIANIA .
Gabinete

PROCESSO N°.: 52683645
INTERESSADQ: Secretaria Municipal de Educacio

ASSUNTO _Proposta

Q? Divisao de
E Expediente
cﬂ

Fls. Z1 9)

“/

DESPACHO N’ 5265/201

Atendidos os procedimentos para verificagdo da conformidade mediante laudo
laboratorial, conforme fls. 424-441, retornem-se os autos a Secretaria Municipal de

Administragdo para providéncias subsequentes.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educagfo, aos 9 dias do més de setembro de

2013.

Prof®. N DE ClDA DA SILVA
retaria-

Rua 226 n° ?94

Setor Leste Universitario - Goidnia - GO
CEP: 74610-130 - Tel: 62 3524-8905
gabineteneydeaparecidai@gmail.com

www.goiania.go.gov.br




